Sadece Mimessillik Degil...
AMERIKAN UPLAND PAMUKLARININ DERECEYE GORE ULUSLARARASI

STANDARTLARI, SEMBOLLERIi VE KODLARI

Beyaz igin Hafif | Renki Sari Hafif .
Ara sinif Beyaz .| Benekli veya . . Gri
Benekli , Lekeli Gri
(Plus) Lekeli
*GM (11)] GM (12)] GM (13) *GM (16)] GM (17)
*SM (21)] SM (22)| *SM (23)] SM (24)] SM (25)] SM (26) SM (27)
M (30) *M (31) M (32)] *M (33) M (34) M (35) M (36) M (37)
SLM (40)| *SLM (41)[ SLM (42)[*SLM (43)| *SLM (44) -| SLM (46)|] SLM (46)
LM (50) LM (51)] LM (52)[ *LM (53)] *LM (54) - - -
SGO (60)[ *SGO (61) - - - - - -
GO (70)] *GO (71) - - - - - -
BG (80)] *BG(81)] BG(82)] BG(83)] BG(84)] BG(86)] BG (86) BG (87)
NOT : (*) isaretli standart kutularda goOsterilen standartlardir. Digerleri esgal Uzerinden
(numune ile) igslem goren standartlardir. Rakamlar her standartin kodunu gostermektedir. Ara
sinif (plus) Beyaz sinifi igcindeki iki derece arasinda kalan derecedir. Ornegin Middling
renginde fakat Strict Low Middling yabanci madde i¢ceren standart gibi.
M=Midling, S=Strict, G=Good(basta ise), G=Gray(sonda ise), O=0Ordianary, L=Low, B=Below,
Upland=Orta uzunluktaki pamuklar.

LiF UZUNLUGUNA GORE ULUSLAR ARASI PAMUK STANDARTLARI

Kisa Lifli Pamuklar Orta Uzunluktaki Pamuklar Uzun Lifli Pamuklar
inch mm Kod. No. inch mm Kod. No. inch mm Kod. No.
>13/16 >20.6 (24) 31/32 24.6 (31) *1 9/32 32.5 (41)
13/16 20.6 (26) 1 254 (32) 1 5/16 33.3 (42)
7/8 22.2 (28) 11/32 26.2 (33) *111/32 34.1 (43)
29/32 23 (29) 11/16 26.9 (34) 1 3/8 34.9 (44)
15/16 23.8 (30) 1 3/32 27.8 (35) *1 13/32 35.7 (45)
1 1/8 28.5 (36) 1 7/16 36.5 (46)
15/32 29.3 (37) *1 15/32 37.3 (47)
13/16 30.1 (38) 1 1/2 38.1 (48)
17/32 30.9 (39)
1 1/4 31.7 (40)
*1 9/32 - 1 1/2 arasi sadece Amerikan Pima pamuklari igindir.




